
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В 
АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



• Цель работы: Изучить свойства композитных материалов и 

применить на практике 

• Объект исследования: композитные материалы, применяемые в 

авиационной промышленности. 

• Предмет исследования: свойства композитных материалов. 

• Задачи:  

1. Изучить композитные материалы. 

2. Рассмотреть их роль в авиации. 

3. На практике изготовить изделие «форточка» с применением 

композитных материалов. 





 Самолет с тянущим 

винтом(модель «Летунья») 

Гоночный самолет со 

сплошной обшивкой 



использование композитных материалов 



АЭРОПРАКТ А-22Л 



ПОЛИУРЕТАН 

Полиуретан - это полимер, состоящий из органических звеньев, 

соединенных карбаматными (уретановыми) звеньями. Хотя большинство 

полиуретанов представляют собой термореактивные полимеры, которые 

не плавятся при нагревании, также доступны термопластичные 

полиуретаны . 

Используемые материалы 



ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА И ОТВЕРДИТЕЛЬ 

Эпоксидная смола — это олигомеры, которые содержат эпоксидные 

группы и при воздействии отвердителей формируют сшитые 

полимеры. Отвердителями могут быть полиамины и другие 

соединения. Самыми распространенными эпоксидными смолами 

являются продукты поликонденсации с бисфенолом А либо 

поликонденсации с фенолами эпихлоргидрина. 

 

Жидкая эпоксидная смола может быть различных оттенков: от 

белого, прозрачного, до винно-красного. Но обычно имеет вид 

желто-оранжевой прозрачной жидкости, по консистенции 

напоминающей мед, или твердой, коричневой (как гудрон) массы. 

Если привычные грунтовки, различные 

лакокрасочные изделия отвердевают после испарения 

имеющейся в составе жидкости, то эпоксидная смола 

отвердевает лишь при добавлении к ней отвердителя. 

Именно поэтому эпоксидку относят к 

двухкомпонентным составам. Отвердитель выступает 

в роли катализатора-ускорителя хим. реакции и 

является полноценным участником полимеризации. 

 



Полиэфирное стекло (ПЭТ листы) Стекломат 



РАСЧЕТЫ 





ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 

1 создаем матрицу из полиуретана 



3 

2 

СМЕШИВАЕМ СМОЛУ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ И 
НАРЕЗАЕМ СТЕКЛОМАТ НА ТРЕУГОЛЬНИКИ   



4 СОЗДАНИЕ СЛОЕВ 



5 ПОДГОТОВКА ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ  



  



 6 ПОДГОТОВКА СТЕКЛА 



7 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРТОЧКИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРЕВА И ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ 



ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ 



 


